EDELSTAHL

lABC")HLER -Testbloc no.; 108 ﬂ KEp\:\ér\]/b/eﬁg

to Eddy Current Testing

Customer: Bosch Steel grade: Bohler N114
Heat treatment | gegliht Dimension: 2 30,5 x 3000 mm
Surface cond.: ECOFINISH No. of steps:

Procedure: AV2/1181/76 Rev. 1; AV2/36/5060/70 Rev. 0

Specification:

Schreiberausdruck

plascnirminnait

FOERSTER DEFECTOTEST DS - Dialog
Dater Einnchten  Ansicht  Fenster  Konfiguration 7

0 Anzeige der Nut mit 0,1 mm Breite x 0,1 mm Tiefe x ca.
9 Anzeige des naturlichen Fehlers mit 0,15 mm Tiefe

30 mm Lange

Remarks:




	EWV/F
	Kapfenberg
	Bosch
	Böhler N114

	geglüht
	AV2/1181/76 Rev. 1; AV2/36/5060/70 Rev. 0


